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NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO 

 - WARSTWA ŚCIERALNA 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 

fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg. 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w związku z „Przebudowy 
chodnika  we wsi Smardzew w km 0+000,00  do km  0+783.00”. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
           

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Umowy i 
należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
    

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu o uziarnieniu 0/11 z asfaltem 35/50 gr. 4 cm . 

 
1.4. Określenia podstawowe 
    
   Określenia podstawowych pojęć niniejszej specyfikacji podano w STWiORB    
D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, STWIORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2. Wyroby budowlane 
 

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST 00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 2., natomiast szczegółowe w projekcie wykonawczym 
oraz Ogólnych specyfikacjach technicznych (OST) opracowanych na zlecenie GDDKiA. 

6.Kontrola jakości robót 
 
 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
   Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w STWiORB D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 
   
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
   Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. 
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8. Odbiór robót 
 
   Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 

 Szczegółowe zasady i tryb dokonywania odbioru opisano w pkt. 9 WT-2. 
  

9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
   Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne". 
   Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy wiążącej należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem, oceną jakości użytych wyrobów i oceną jakości wykonanych robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań. 
 
 
 
        

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
   
   Cena wykonania robót obejmuje: 

wykonanie 1m2 nawierzchni zawiera wszelkie elementy związane z realizacją wymagań 
określonych w przedmiotowej ST. 

 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1 Normy 
 
Jak w STWiORB D.05.03.05/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


